
RESINE

CONSIGLI PRATICI PER IL CORRETTO UTILIZZO DI “ CRISTAL MIX ” 
MEDIANTE ADDITIVAZIONE IN AUTOBETONIERA IN CANTIERE

CRISTALLI

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L’applicazione, I’utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre iI
nostro controllo e quindi la nostra responsabiIità. La responsabiIità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di 
danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.

DOPO L’INTRODUZIONE DI “CRISTAL MIX”
IN AUTOBETONIERA FAR SCIACQUARE
DALL’OPERATORE LA TRAMOGGIA DI CARICO
E LE PRIME PALE DEL TAMBURO UTILIZZANDO
POCHISSIMA ACQUA ;
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DOPO L’INTRODUZIONE DI “CRISTAL MIX”
NELL’AUTOBETONIERA, MISCELARE PER
1 MINUTO PER OGNI MC DI CALCESTRUZZO
CONTENUTO NELLA MACCHINA
ALLA MEDIA/ALTA VELOCITÀ ;
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NON AGGIUNGERE ACQUA ALL’IMPASTO DI CALCESTRUZZO
DOPO AVER INTRODOTTO “CRISTAL MIX”
IN AUTOBETONIERA SE NON QUANTO PREVISTO
AL PUNTO 1 ;
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FARSI CONSEGNARE IN CANTIERE DALL’IMPIANTO
DI BETONAGGIO, UNA QUANTITÀ ADEGUATA
DI FLUIDIFICANTE DA LORO PER POTER CORREGGERE
IN CASI ESTREMI L’IMPASTO DI CALCESTRUZZO
DOPO L’AGGIUNTA DI “CRISTAL MIX” ;
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